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Informe de ensavo adherencia

Solieitado por: Crom S.A.
AL.: Sr. Pablo Ossandon

Correlativo Laboratorio N° 449629

ANTECEDENTES

Se solicito el ensayo de adherencia para una muestra de Promotor de
Adherencia, enviada a nuesiro laboratorio por el solicitante.

Fecha de recepcion . 27-noviembre-2007
Fecha de confeccion  : 06-diciembre-2007
Fecha de ensavo . 03-enero-2008

Boleta de recepcion N° : 18997

Identificacion de la muestra. segun mdicacion del solicitanie:

Tipo Matenal . Adhesivo Acrylcrom
Cantidad o 1 Galon
PROCEDIMIENTOS

Sobre la base compuesia por un pastelén de hormigon. se aplico
Acrlerom por medio de brocha, cuando la imprimacion se encontro pegajosa, se procedié a
adherir las probetas de mortero al sustrato, el procedimiento se realizo segiin lo indicado por el
cliente mediante una ficha iécnica.

Los ensayos se realizaron segun lo indicado en las siguientes normas:

NCh 2256/1.0f2001 : “Morteros - Parte 1: Requisiins generales™.
NCh 2471.0£2000 : “Morteros - Ensayo de adherencia - Método de iraccion directa™.
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RESULTADOS

- Resistencia de adherencia
Minimo Requerido: 0,5 N/mm® (NCh 2256/1,0£2001)

_— Resistencia ' Resistencia | ‘
N Edad de ensayo | adherencia | Promedio Observaciones
[ (N/mm*) (N/mm?)

E 1,70 Falla interfase producto sustrato
2 1.54 Falla interfase producto sustrato

|3 2,01 Falla interfase producto sustrato
4 | 1.70 Falla interfase producto sustrato
5 l 28 2,04 1,70 Falla interfase producto sustrato
6 2,08(%) Falla interfase producto sustrato
7 138 Falla interfase producio sustraio
B 1,29(*) | Falla interfase producto sustrato
9 145 | Falla interfase producto sustrato

(*): Valores maximo y minimo eliminados para promedio.
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